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DUZ0 BLIZEJ NOWYCH NADPRZEWODNIKOW

Wizualizacja niesparo-
wanej gestosci elektro-
nowej w KAgF,

[
¢,

Nadprzewodnictwo jest to stan ciat statych,
w ktérym przewodza one prad elektryczny bez
mierzalnego oporu. Od czasu odkrycia tego zja-
wiska w 1911 roku zostalo ono zaobserwowane
w bardzo wielu zwigzkach (w tym w 52 ze 118
znanych pierwiastkow). Jednak w wiekszoSci
przypadkéw osiggniecie nadprzewodnictwa
wymaga schlodzenia materiatu do temperatur
ponizej -200°C.

Jak dotad nadprzewodnictwo powyzej tej
temperatury uzyskano jedynie w ukladach
otrzymanych poprzez domieszkowanie tlenkéw
dwuwarto$ciowej miedzi. Odkrycie tej rodziny
nadprzewodnikéw, dokonane w 1986 roku, wzbu-
dzito nadzieje na rychle znalezienie materialu
wykazujacego zerowy opér w temperaturze poko-
jowej. Marzenie to nie zostato do dzi$ spetnione.

Ponadto wcigz nie istnieje teoria wyjasnia-
jaca przyczyny nadprzewodnictwa w domieszko-
wanych tlenkach miedzi. Dane eksperymentalne
wskazuja, ze w celu otrzymania wysokiej tem-

NAUKOWA PROWOKACJA

BADANIA. 10

Ciekawg prowokacje przeprowadzila grupa stu-
dentéw pod kierunkiem dr hab. Joanny Tyro-
wicz z Wydziatu Nauk Ekonomicznych. Autorzy
eksperymentu prébowali sprawdzié, jaka jest
efektywno$§¢é dzialania powiatowych urzedéw
pracy. Okazalo sie, ze bardzo niska.

Podajac sie za nieistniejaca firme, rozestali
do posredniakéw w catej Polsce oferte pracy
dla kierowcy, osoby sprzatajacej, ksiegowego
i handlowca. Ogloszenie przygotowano w lutym

peratury nadprzewodnictwa wyjSciowy tlenek
miedzi (tzw. prekursor) musi posiada¢ w swej
strukturze plaszczyzny o stechiometrii [CuO,],
charakteryzujgce sie silnym oddzialywaniem
(sprzezeniem) magnetycznym miedzy niesparo-
wanymi elektronami kationéw Cu?*.

Przeprowadzone w ostatnich latach badania
teoretyczne wskazaty, ze fluorki dwuwartoscio-
wego srebra moga charakteryzowaé sie sprze-
zeniem magnetycznym o poréwnywalnej sile.
Chcac zweryfikowaé te hipoteze, dr Dominik
Kurzydiowski i prof. Wojciech Grochala z UW
wraz z naukowcami ze Stowenii i Belgii postano-
wili zbada¢ wiasciwos$ci KAgF, - jednego z prost-
szych fluorkéw srebra.

Dzieki pomiarom dyfrakecji proszkowej oraz
podatnosci magnetycznej badacze ustalili, ze
KAgF, posiada dwie fazy krystaliczne o nie-
znacznie r6znigcych sie geometriach. Co jednak
wazniejsze, w obu odmianach polimorficznych
sila sprzezenia magnetycznego miedzy katio-
nami Ag?* jest poréwnywalna do tej spotykanej
w tlenkach miedzi.

Jednak w odréznieniu od zwigzkéw miedzi
oddzialywanie w KAgF, ma charakter jednowy-
miarowy. Dlatego tez kolejnym wyzwaniem dla
badaczy bedzie synteza takiego fluorku srebra,
w ktérym wystepowatoby dwuwymiarowe sprze-
zenie zawarte w plaszczyznach o stechiometrii
[AgF,]. Istnieje duza szansa, ze zwigzek che-
miczny o takich cechach bedzie moégt staé sie
prekursorem nowej rodziny materialéw wykazu-
jacych nadprzewodnictwo nawet w temperatu-
rze pokojowej.

— miesigcu, w ktérym od lat jest najmniej ofert,
a poziom bezrobocia bije rekordy (w tym roku
14,4 %). Rozestano je do ponad 400 placowek.
Jakie byly wyniki eksperymentu? 60 % urze-
déw w ogdle nie odpowiedziato. Pozostate popro-
sily o wypelnienie, czesto zupelnie zbednych,
formularzy. Tylko dziewie¢ placowek umiescito
oferty w swoich siedzibach badZz na stronach
internetowych. - PoSrednicy zmuszeni sg pra-
cowaé w obiegu papierowym zamiast cyfrowym.



